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VOM SCHMELZ INSPIRIERT — KATANA™ ZIRCONIA UTML GEBEN SIE IHREM PINSEL EINE PAUSE
Lassen Sie die Asthetik des Zahnes durchscheinen. Zahnschmelz einfach frasen — dank der schmelzéhnlichen Transluzenz.
KATANA™ Zirconia UTML ist so transluzent, dass die urspriingliche Zahnfarbe durchscheinen kann. So werden natirliche Farbergebnisse erreicht. B In der Regel ist der Pinsel das perfekte Instrument, zum Meistern der dsthetischen
Veneers und Frontzahnrestaurationen lassen sich jetzt also auch aus Zirkonoxid herstellen. Untersuchungen bestétigen die Uberdurchschnittliche ik Herausforderungen.
Transluzenz im Vergleich zu anderen Materialien. So zeigte KATANA™ Zirconia UTML sogar iiber alle Schichten eine héhere Transluzenz* als IPS ;
e.max CAD LT". Der integrierte Farbverlauf unterstiitzt zusétzlich das natiirliche Aussehen. Diese neue wirtschaftliche und dennoch &sthetische J |8 Jetzt zeigen Restaurationen schon direkt nach dem Frdsen, also in einem Schritt
Alternative sollte bei der ndchsten Veneer-Planung mit berticksichtigt werden. ‘ ¢ £ ' eine nattirliche Asthetik. Nur noch sintern und fertig. Auf Wunsch kénnen Sie weitere
- i ; o Charakterisierungen mit Malfarben vornehmen.
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Diese Abbildung kann vom tats&chlichen Produkt abweichen.
4 \ TRANSLUZENZ'
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CAS Eﬂx o a;,;yer L;;:rs ;-,'-8'21) L;;:rs H-E?) f:;:: Standardfarben . Schmelzfarben ! f
Transluzenz A1~D4 Transluzenz ENW, EA1-EA3 Diese Veneers sind aus KATANA™ Zirconia UTML und mit

* Quelle: In Anlehnung an: F. Beuer, J. Schweiger, ConsEuro 2015 London, Kuraray Satellite Symposium May 14th, 2015 CERABIEN™ ZR External Stain eingefarbt. BIEGEFESTIGKEIT 2

" IPS e.max CAD LT ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent GmbH. L @ —
2 Methode: Von jedem Material wurden nach dem Sintern bzw. Brand, Proben in einer Dicke von 1 mm +_ 0,05mm hergestellt. Alle Schichten haben die gleiche sehr hohe Transluzenzstufe
Die Lichttransmission im Bereich von 400 - 700 nm gemessen. Die Durchldssigkeit wird als Wert zwischen 100% ' 557 MPa
0 N N N n
(transparen) und 0% (opak) angegeben. (1) Die Schmelzfarben zeigen eine geringere

K. Ueda, J.F. Giith, K. Erdelt, M. Stimmelmayr, H. Kappert, F. Beuer: Light transmittance by a multi-coloured zirconia material.
Dent Mater J 2015; 34(3): 310-314.; D. Awad, B. Stawarczyk, A. Liebermann, N. llie: Translucency of esthetic dental
restorative CAD/CAM materials and composite resins with respect to thickness and surface roughness. J Prosthet Dent 2015;
113(6): 534-540.; J.F. Giith, T. Zuch, S. Zwinge, J. Engels, M. Stimmelmayr, D. Edelhoff: Optical properties of manually and

4 CAD/CAM-fabricated polymers. Dent Mater J 2013; 32(6): 865—871. 3 VITA® classical Shade Guide (kein Warenzeichen von Kuraray)

Farbintensitat in den folgenden Schichten. ' Wellenlange des Lichts: 700 nm — Dicke der Prifkérper: 0,5 mm. WeiBfarbiges Zirkonoxid (Basismaterial)

als Testmaterial verwendet. Quelle: Kuraray Noritake Dental
2 Dreipunkt-Biegeversuch nach ISO 6872: 2008 — GroBe der Priifkdrper 3 x 4 x 40 mm. WeiBes Zirkonoxid
als Testmaterial verwendet. Quelle: Kuraray Noritake Dental
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VOM ZAHN INSPIRIERT — KATANA™ ZIRCONIA STML
Schonheit in jeder Art.

Versorgungen aus KATANA™ Zirconia STML lassen im inzisalen Bereich das Licht zahnéhnlich durchscheinen. Im zervikalen Bereich ist dagegen
die Transluzenz geringer. Die Lichttransmission* von KATANA™ Zirconia STML im "Enamel Layer" ist vergleichbar zu IPS e.max CAD LT." Damit
werden dsthetische Vollkontur-Restaurationen auch unabhangig von der Stumpffarbe mdglich. Der integrierte Transluzenz- und Farbverlauf
macht KATANA™ Zirconia STML zu einem Pionier unter den Zirkonoxid-Materialien. Lassen Sie sich bei der n&chsten Vollkontur-Restauration
von der Asthetik begeistern.
40 fp— ? Der Transluzenzverlauf von
KATANA™ Zirconia STML.
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294 30,1 / Zahnschmelz
Ubergangsschicht 1
20 ! ﬁ
Ubergangsschicht 2
10 Body (Dentin)
Diese Abbildung kann vom tats&chlichen Produkt abweichen.
0

IPS e.max Body Layer  Transition Transition Enamel
CADLT! (BL) Layer (TL2)  Layer (TL1) Layer Standardfarben
Transluzenz NW. A1-A3,5°

* Quelle: In Anlehnung an: F. Beuer, J. Schweiger, ConsEuro 2015 London, Kuraray Satellite Symposium May 14th, 2015

" IPS e.max CAD LT ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent GmbH.

2 Methode: Von jedem Material wurden nach dem Sintern bzw. Brand, Proben in einer Dicke von 1 mm +_ 0,05mm hergestellt.
Die Lichttransmission im Bereich von 400 - 700 nm gemessen. Die Durchldssigkeit wird als Wert zwischen 100%
(transparent) und 0% (opak) angegeben.

K. Ueda, J.F. Giith, K. Erdelt, M. Stimmelmayr, H. Kappert, F. Beuer: Light transmittance by a multi-coloured zirconia material.
Dent Mater J 2015; 34(3): 310-314.; D. Awad, B. Stawarczyk, A. Liebermann, N. llie: Translucency of esthetic dental
restorative CAD/CAM materials and composite resins with respect to thickness and surface roughness. J Prosthet Dent 2015;
113(6): 534-540.; J.F. Giith, T. Zuch, S. Zwinge, J. Engels, M. Stimmelmayr, D. Edelhoff: Optical properties of manually and
CAD/CAM-fabricated polymers. Dent Mater J 2013; 32(6): 865-871. 3 VITA® classical Shade Guide (kein Warenzeichen von Kuraray)

Die Transluzenz nimmt von inzisal nach cervical stetig ab.

Diese Vollkontur-Restaurationen sind aus KATANA™ Zirconia STML und mit
CERABIEN™ ZR External Stain eingefarbt.

MEHR ARBEIT FUR DIE FRASMASCHINE
Frésen Sie Vollkontur-Restaurationen mit natiirlichen Farb- und
Transparenzstufen.

Nach dem Frésen der Vollkontur-Restaurationen haben Sie die Wahl. Einfach glasieren
oder bemalen der bukkalen Flachen mit External Stain (Cerabien ZR) oder LF External
Stain (CZR Press LF) fiir noch mehr Asthetik. Tragen Sie zum Schutz der Bemalung
FL Glaze (Cerabien ZR) auf und erwecken Sie Ihre Restaurationen mit einer nattrlichen
Fluoreszenz zum Leben. Mit dsthetischen Vollkontur-Restaurationen beschéftigen Sie
Ihre Frésmaschine.

TRANSLUZENZ
BIEGEFESTIGKEIT ?

748 MPa

! Wellenldnge des Lichts: 700 nm - Dicke der Priifkdrper: 0,5 mm. WeiBfarbiges Zirkonoxid (Basismaterial)
als Testmaterial verwendet. Quelle: Kuraray Noritake Dental

2 Dreipunkt-Biegeversuch nach ISO 6872: 2008 - GroBe der Priifkorper: 3 x 4 x 40 mm. WeiBes Zirkonoxid
als Testmaterial verwendet. Quelle: Kuraray Noritake Dental




VOM DENTIN INSPIRIERT — KATANA™ ZIRCONIA ML

Schonheit kommt von innen.

Dank der angepassten Opazitdt und dem integrierten Farbverlauf lassen sich mit
KATANA™ Zirconia ML dentinartige GerCste herstellen. Zusammen mit der Verblend-
keramik erzielen Sie auBergewdhnliche Ergebnisse. So nimmt die Opazitdt von der
Schneidekante bis zum zervikalen Bereich wie bei einem echten (natiirlichen) Zahn
immer mehr zu.’

KATANA™ Zirconia ML ist also die dentindhnliche Alternative bei Ihrer ndchsten
Ger(istplanung.

' Quelle: F. Beuer, J. Schweiger, ConsEuro 2015 London, Kuraray Satellite Symposium May 14th, 2015

ASSISTENZ FUR IHRE VERBLENDKERAMIK

Frasen Sie Geriiste mit dentindhnlichen Opazitaten und Farbverlaufen.

Gerliste aus KATANA™ Zirconia ML mit dem integrierten zahnéhnlichen Farbverlauf
sind die ideale Ausgangsbasis fiir die anschlieBende Verblendung. Die schmelzéhnlichen
Verblendkeramiken Cerabien ZR oder CZR Press LF sind daflir die perfekte Wahl.

Ein Grauschimmer wird mit den Luster-Massen vermieden. Das Auftragen der LF Luster-
Masse (CZR Press LF) verleiht Ihrer Arbeit die natirliche Tiefe. Mit den LF Internal Stain
Massen (CZR Press LF) lasst sich das Geriist zur individuellen Charakterisierung wie auf
einer Leinwand bemalen.

TRANSLUZENZ'
BIEGEFESTIGKEIT 2

1125 MPa

! Wellenlange des Lichts: 700 nm - Dicke der Priifkorper: 0,5 mm. WeiBes Zirkon als Testmaterial verwendet.
Quelle: Kuraray Noritake Dental

2 Dreipunkt-Biegeversuch nach ISO 6872: 2008 - GroBe der Priifkorper: 3 x 4 x 40 mm. WeiBes Zirkon als Testmaterial verwendet.
Quelle: Kuraray Noritake Dental




DAS ORIGINAL MDP-MONOMER AUSSERGEWOHNLICHE HAFTKRAFT AN ZIRKON STRUKTUR DES
HAFTMONOMERS MDP

IHRE ZIRKONOXID RESTAURATION EINFACH MIT
PANAVIA™ V5 BEFESTIGEN

Ein Zement - fiir jede Befestigung.

Seit 1983, mit der Einflihrung des Befestigungszementes PANAVIA™ Basierend auf Forschungsergebnissen aus 15 Jahren: “...ohne Beriick-
EX und dem original MDP-Monomer, entwickelte Kuraray innovative und sichtigung der Bedingungen der Methode, zeigen Befestigungszemente
besondere Technologien, die die Qualitat der adhésiven Zahnmedizin basierend auf dem MDP-Monomer die erfolgreichsten Haftwerte im

Mit PANAVIA™ V5 befestigen Sie alle Ihre Restaurationen unabhéngig von der Indikation
verbessern und die Dentalindustrie beeinflussen. Vergleich zu anderen Befestigungszementen aur."

oder dem Restaurationsmaterial. Egal ob anspruchsvolle Veneers oder Zirkonoxid, Sie
konnen entspannt bleiben. PANAVIA™ V5 macht es mégliCh- Die hohe Haftkraft an den Systematic Review of Adhesion Studies on Zirconia; M. Ozcan, J Dent Res Vol# 90 A: 374, 2011
verschiedenen Restaurationsmaterialien steht auBer Frage. W EE

PANAVIA™ V5 ist nicht nur flir Zahndrzte in der Praxis, sondern auch fiir Zahntechniker ANWENDUNG VON PANAVIA™ V5 BEI ZIRKON & LITHIUMDISILIKAT (E.MAX1) RESTAURATIONEN
im Labor geeignet. Es ist der beste Weg, Ihre Restaurationen im Labor zu befestigen,
z.B. Implantatabutments' und Gertiste.

VORBEHANDLUNG DER ZIRKONKRONE 9)

CLEARFIL

PANAVIA™ V5 SCHERHAFTFESTIGKEIT AN VERSCHIEDENEN e o
MATERIALIEN® 4 S PANRIER, LR /| Vs (0L

raray Noritake Dental Inc.
21 Sakazu, Kurashiki, Okayana.J
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CERAMIC PRIMER PLUS auftragen Tooth Primer auftragen, 20 Sek. )
Sandstrahlen mit Aluminiumoxidpulver, und trocknen. warten und trocknen. Zement auftragen und Krone einsetzen.

Ultraschallreinigung und trocknen. I

°‘ ‘) A ANHARTEN B NUTZUNG EINES KLEINEN PINSELS \
j K-ETCHANT

4
MPa 10 @ Entfernen Sie ; p
B o die Uberschusse Pavspren " g o "
) durch Anhérten 1) Lichthérten flir 1) Uberschtisse mit einem
K-ETCHANT Spritze auftragen oder oder einem 3-5 Sek. Kleinen Pinsel entfernen. A
0 ™ Flusssdure, spiilen und trocknen. Klei Pinsel - - . .
i i i i i [— einen Finsel. e Isolation beibehalten, 3 Min. oder
Zirkon Keramik Titan Gold-Legierung Zahnschmelz Dentin foryour ® lichtharten bei transluzenten Kronen. M - O - M - O - M - O - M
VORBEHANDLUNG DER ZIRKONKRONE r e
o ) 2) Uberschiisse 2) Rénder lichtharten. Oberfléche von Metalllegierungen
Nicht fir KATANA™ Zirconia indiziert \ entfernen. / (z.B. NiCr. Ti) und Metalloxidkeramiken
(z.B. Zirkon, Aluminiumoxid)

2 Vorbehandlung: Zirkon, Goldlegierung - sandgestrahlt; Keramik - Flussséure; Titan, Schmelz, Dentin - poliert mit # 1000 SiC Papier;

Quelle: Kuraray Noritake Dental.
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BREITES INDIKATIONSSPEKTRUM:

Befestigung von Kronen, Briicken, Inlays und Onlays

Zementieren von Veneers

Zementieren von Adhasivbriicken und Schienen

Befestigung von prothetischen Restaurationen auf Implantat-Abutments und GerUisten

Befestigung von Stiften und Stimpfen

Amalgambonding

Fullerdichte:
Biegefestigkeit'-2:
E-modul'?:

Druckfestigkeit':
Wasseraufnahme'?:
Filmdichte':
Rontgenopazitat?:
Fluoridfreisetzung (28 days)':
Verarbeitungszeit (23 °C):

61 wt % (38 vol %)
127 MPa

6.3 GPa

310 MPa

21 ug /mm3

12 ym

180 % Al

58 1g/g

2 min.

Dual-Hartung (Kombination von Selbst- und Lichthértung)

# Nach ISO 4049:2009

Quelle: Kuraray Noritake Dental Inc. Das endgiltige Ergebnis kann durch geringfiigig abweichende
Auswertebedingungen gemas ISO-Bestimmungen beeinflusst werden.

BESTELLINFORMATION PANAVIA™ V5

PANAVIA™ V5 Paste (4,6 ml /8,1 g), 20 Mixing Tips
Universal (A2) #3611-EU, Clear #3612-EU, Brown (A4) #3613-EU,
White #3614-EU, Opaque # 3615-EU

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (4 ml), #3637-EU
INTRODUCTORY KIT - Universal (A2) #3604 EU - Clear #3605 EU
PANAVIA™ V/5 Tooth Primer (2 ml) CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml)

PANAVIA™ V5 Paste [eine Spritze (2,4 ml / 4,2 g): Universal (A2) oder Clear],
10 Mixing Tips, 50 Einweg-Pinselaufsitze (Fein <silber>), 1 Mischtablett (FPN)

(

Dualhértend: Universal (A2) Clear Brown (A4) White Selbsthartend: Opaque’

' Die tatséchlichen Farbtone konnen von den hier abgedruckten Farbtonen abweichen

KOMPATIBLE PRODUKTE

Schichtkeramik': ~ CERABIEN™ ZR
CZR PRESS LF

CERABIEN™ ZR (FL Glaze)
CERABIEN™ ZR (VC Glaze)
CZR PRESS LF (Glaze)

CZR PRESS LF (LF Glaze)

Stain: CERABIEN™ ZR (External Stain)
CERABIEN™ ZR (Internal Stain)
CZR PRESS LF (LF External Stain)
CZR PRESS LF (LF Internal Stain)

Zusammensetzung: Zr0,, Y,0,, etc.

Warmeausdehnungskoeffizient UTML: 9.7(x0.2)x10¢/K
Warmeausdehnungskoeffizient STML: 9.8(x0.2)x10¢/K
Warmeausdehnungskoeffizient ML: ~ 9.9(=0.2)x10-%/K

(25-500°C / 77 - 932°F)

1550°C/2822°F 1500°C/2732°F

&
$ &
O
S
S
X 9

x

20°C?% 68°F2 \.20°C2/68°F ?
2 Stunden 2 Stunden

 Ohne unten aufgefiihrte Glaze und Stain
2 Oder bei Raumtemperatur beginnen

KATANA™ ZIRCONIA 90 Minuten Sintering

KATANA™ Zirconia, das innovative Multi Layered Zirkonoxid, bekannt flir die Herstellung von Vollkontur
Zirkon Restaurationen, ist jetzt fir Speed Sintering geeignet. Schnelles Sintering kann jetzt bei
KATANA™ Zirconia mit dem Speed Sintering Prozess angewendet werden." Sintern Sie erfolgreich
KATANA™ Zirconia in ca. 90 Minuten.?

Ofen fiir Schnellsintering Sintering Tabelle

STML/UTML Serie: 1560°C(2840°F)
ML/HT Serie: 1515°C(2759°F)

Haltezeit 30 min. -45°C/min.
(-81°F/min.)

35°C/min.
(65°F/min.)

Endtemperatur bei
AUSTROMAT 674i (DEKEMA Dental-Keramikdfen GmbH) 800°C(1472°F)

inFire HTC speed (Dentsply Sirona)

Sintra Plus (Shenpaz Dental Ltd.)
> o o8

" Nur fiir eine Einzeleinheit
2 Die gesamte Sinteringzeit ist abhéngig von: Ofeneigenschaften, Umgebungstemperatur, Spannung, Strom etc. 13
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Farbskala KATANA™ ZIRCONIA KATANA™ ZIRCONIA UTML (g98.5mm) KATANA™ ZR UTML (g98.5mm) KATANA™ ZIRCONIA STML (098.5mm) KATANA™ ZIRGONIA ML (@98.5mm)
UTML
ATCOLLAR  T14mm  125-3842EU B4COLLAR  T14mm  125-4082EU EATCOLLAR  T:14mm  125-3302EU A1COLLAR  T14mm  125-3122EU B4COLLAR  T:d4mm  125-5322EU ALGHT COLLAR  Ti4mm  125-2162EU
| I I I I I I I —
A1COLLAR  T18mm  125-3853EU B4COLLAR  T18mm  125-4093EU EA1COLLAR  T18mm  125-3313EU A1COLLAR  T18mm  125-3133EU B4COLLAR  T18mm  125-5333EU ALIGHT COLLAR  T8mm  125-2173EU
Al he A3 A35 M B B2 B3 M COLLAR  T:22mm  125-3864EU BACOLLAR  T:22mm  125-4104EU EATCOLLAR  T:22mm  125-3324EU MCOLLAR  T:22mm  125-3144EU B4COLLAR  T22mm  125-5344EU ALGHT COLLAR ~ T:22mm  125-2184EU
S — TS -— A2COLLAR  T:14mm  125-3872EU C1COLLAR  T14mm  125-4112EU EA2 COLLAR  T:14mm  125-3332EU A2COLLAR  T:14mm  125-3152EU C1COLLAR  T14mm  125-5352EU ADARKCOLLAR  T:14mm  125-2192EU
84 o o o3 ﬁ 0 03 ?';‘: A2COLLAR  T:18mm  125-3883EU C1COLLAR  T18mm  125-4123EU EA2 COLLAR  T:18mm  125-3343EU A2COLLAR  T:18mm  125-3163EU C1COLLAR  T:18mm  125-5363EU ADARKCOLLAR  T:8mm  125-2203EU
A2COLLAR  T:22mm  125-3894EU C1COLLAR  T22mm  125-4134EU EA2 COLLAR  T:22mm  125-3354EU A2COLLAR  T:22mm  125-3174EU C1COLLAR  T:22mm  125-5374EU ADARKCOLLAR  T:22mm  125-2214EU
—_—TTTe Ty ™ A3COLLAR  T:14mm  125-3902EU C2COLLAR  T14mm  125-4142EU EA3COLLAR  T:14mm  125-3362EU A3COLLAR  T:14mm  125-3182EU C2COLLAR  T:14mm  125-5382EU BLIGHT COLLAR  T:14mm  125-2222EU
EAf A £A3 ENW A3COLLAR  T18mm  125-3913EU C2COLLAR  T18mm  125-4153EU EA3COLLAR  T18mm  125-3373EU A3COLLAR  T18mm  125-3193EU C2COLLAR  T18mm  125-5393EU BLIGHT COLLAR ~ T-18mm  125-2233EU
A3COLLAR  T22mm  125-3924EU C2COLLAR  T22mm  125-4164EU EA3COLLAR  T:22mm  125-3384EU A3COLLAR  T22mm  125-3204EU C2COLLAR  T:22mm  125-5404EU BLIGHT COLLAR  T:22mm  125-2244EU
@ A35COLLAR  T:14mm  125-3932EU C3COLLAR  T:14mm  125-4172EU ENWCOLLAR  T:14mm  125-3392EU A35COLLAR  T:14mm  125-3212EU C3COLLAR  T14mm  125-5412EU CLGHT COLLAR  T:14mm  125-2642EU (O]
STML A35COLLAR  T:18mm  125-3943EU C3COLLAR  T:18mm  125-4183EU ENWCOLLAR  T:18mm  125-3403EU A35COLLAR  T:18mm  125-3223EU C3COLLAR  T:18mm  125-5423EU CLIGHT COLLAR ~ T:18mm  125-2653EU
A35COLLAR  T:22mm  125-3954EU C3COLLAR  T:22mm  125-4194EU EATCOLLAR  T:22mm  125-3414EU A35COLLAR  T:22mm  125-3234EU C3COLLAR  T:22mm  125-5434EU CLIGHT COLLAR  T:22mm  125-2664EU
—_—y _—eyy . — A4COLLAR  T14mm  125-3962EU CACOLLAR  Ti4mm  125-4202EU NWCOLLAR  T:14mm  125-3242EU D2COLLAR  T:14mm  125-5442EU DLIGHT COLLAR  T4mm  125-2672EU
Al A2 A3 A35 NW A4 B1 B2 A4COLLAR  T18mm  125-3973EU CACOLLAR  T18mm  125-4213EU NWCOLLAR  T:18mm  125-3253EU D2COLLAR  T:18mm  125-5453EU DLGHT COLLAR  T-18mm  125-2683EU
Y WY WY WY W - - A4COLLAR  T22mm  125-3984EU C4COLLAR  T22mm  125-4224EU NWCOLLAR  T:22mm  125-3264EU D2COLLAR  T:22mm  125-54B4EU DLIGHT COLLAR  T:22mm  125-2694EU
5 o o o 0 - BT COLLAR  T14mm  125-3992EU D2COLLAR  T:14mm  125-4232EU A4COLLAR  T14mm  125-5232EU D3COLLAR  T14mm  125-5472EU AWHITECOLLAR  T4mm  125-2702EU
BICOLLAR  T:18mm  125-4003EU D2COLLAR  T:18mm  125-4243EU A4COLLAR  T:18mm  125-5243EU D3COLLAR  T:18mm  125-5483EU AWHITECOLLAR  T:18mm  125-2713EU
BICOLLAR  T:22mm  125-4014EU D2COLLAR  T:22mm  125-4254EU A4COLLAR  T22mm  125-5254EU D3COLLAR  T:22mm  125-5494EU AWHITECOLLAR  T:22mm  125-2724EU
mL B2COLLAR  T:l4mm  125-4022EU D3COLLAR  T14mm  125-4262EU BICOLLAR  T:d4mm  125-5262EU
B2COLLAR  T:18mm  125-4033EU D3COLLAR  T18mm  125-4273EU B1COLLAR  T18mm  125-5273EU
— — - — — — — — B2 COLLAR  T:22mm  125-4044EU D3COLLAR  T:22mm  125-4284EU B1COLLAR  T:22mm  125-5284EU
ALight A Dark B Light C Light D Light A White B3COLLAR  T14mm  125-4052EU D4COLLAR  T14mm  125-4292EU B2COLLAR  T14mm  125-5202EU
B3COLLAR  T:18mm  125-4063EU D4COLLAR  T:18mm  125-4303EU B2COLLAR  T:18mm  125-5303EU
B3COLLAR  T:22mm  125-4074EU D4COLLAR  T22mm  125-4314EU B2COLLAR  T:22mm  125-5314EU
14 Die tatséchlichen Farbtdne kdnnen von den hier abgebildeten Farbtonen abweichen. 15



IHR KONTAKT

Kuraray Europe GmbH

BU Medical Products
Philipp-Reis-StraBe 4
65795 Hattersheim am Main

Telefon: +49 (0) 69-305 35 835
Fax: +49 (0) 69-305 98 35 835
E-Mail: dental@kuraray.de
Website: www.Kuraraynoritake.eu

d Kuraray Noritake Dental Inc.

300 Higashiyama, Myoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan

LPANAVIA* it ein eingetragenes Warenzeichen von Kuraray Co., Ltd.
JKATANA* und ,CERABIEN" sind eingetragene Warenzeichen von Noritake Co., Ltd.




